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1. Udaje o vzorku
Cislo vzorku: VZ040250919
Vzorek: Vzorek byl odebran v lomu Skoupy. Odbér vzorku provedli zastupci

2

objednatele a poté byl vzorek dodan do TZUS Teplice.

Objednavka/smiouva: / Z040 14 0059

Datum odbéru/dodant: 08.04.2025
Misto odbéru: Silo B
Metoda odbéru: /

ZpUsob pripravy vzorku: /

Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadéjiciho odbér jsou
uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je uloZzen ve zku$ebné.

Zkusebni metody
Identifikace zkuSebni metody Nazev zkusebni metody 2
@ | CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych vlastnosti Stanoveni zrnitosti — sitovy
kameniva — Cast 1: Stanoveni zrnitosti — rozbor
] Sitovy rozbor #
@ | CSN EN 1097-7 Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva | Stanoveni mérné hmotnosti
— Cast 1: Chemicky rozbor fileru — pyknometricka
) ) zkouska
® | CSN EN 196-6 Metody zkouSeni cementu — Cést 6 : Stanoveni jemnosti mleti,
Stanoveni jemnosti mleti mérného povrchu a mérné
V hrpotnosti
@ | CSN EN 1744- Zkou$eni chemickych vlastnosti kameniva | - Cast 1: Chemicky rozbor
1+A1
® | CSN EN 13179-1 Zkouseni fileru pro asfaltové smési — Cast | Stanoveni fileru — zkouska
‘ 1: Zkouska delta krouzek a kulicka delta krouzek a kuli¢ka
® | CSNEN 933-9 + Zkouseni geometrickych vlastnosti Stanoveni kvality jemnych
A1 kameniva — Cast 9: Posouzeni jemnych &astic — zkouska
¢astic — Zkouska methylenovou modri
Poznamka: v tabulkéch vysledkl zkou$ek jsou pouzité normové postupy oznadeny pfislusnym &islem
v krouzku.

Doplnéni, odchylky nebo vylougeni z normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly
uplatnény.

Vysledky zkousek

28.04.2025 az 16.05.2025

Laboratofe zkuSebny Teplice

Zkou8ky vykonali: Jana Prochazkova, Petr Matys,

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousSky a o pouzitém zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkou$ce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného planu
zkuSebny Teplice.

Zkou8ky byly provedeny dne:

3.1 Tabulka ¢. 1 : Zrnitost ©
Cislo Zstatek na sité
vzorku 0,063 mm 0,125 mm 2,0 mm
(% hmot.) (% hmot.) (% hmot.)
VZ040250919 6,8 0,0 0,0
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3.2 Tabulka €. 2: fyzikalni vlastnosti
Cislo Vihkost Rozpustnost ve Mérna Mérny
vzorku @ vodé Hmotnost povrch
@ @ (vysuseny vzorek)
A ©)
(% hmot.) (% hmot.) (kg.m?3) (cm2. g')
VZ040250919 0,0 0,8 2720 3139
3.3 Tabulka €. 3: delta krouzek a kulitka ®
Cislo Bod méknuti KK Bod méknuti KK Delta krouzek
vzorku asfaltu 70/100 smési asfaltu 70/100 a a
fileru kulicka
(°C) (°C) (°C)
VVZ040250919 51,2 66,5 15,3
3.4 Tabulka €. 4: zkouska methylenovou mod%i ®
Cislo hmotnost vysusené celkové mnozstvi barviva MB
vzorku navazky
(9) (mi) (g/kg)
VVZ040250919 201 15 0,75
3.5 Tabulka ¢. Zkouska chemickych vlastnosti®
Cislo Obsah CaCO; Obsah CaO Obsah Ca(OH),"
vzorku ‘
(% hmot.) (% hmot.) (% hmot.)
VZ040250919 98,01 54,91 72,55

*) Obsah Ca(OH)2 je dan vypoétem dle CSN EN 13043, kdy se vynasobi obsah CaO souéinitelem 1,3213.
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